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水泥掺量怎么求水泥浆比重；已经知道PO42.5R普通硅酸
盐水泥比重X，水泥重度按3计算，求1立方米水泥浆的水
灰比y的计算公式，谢谢了啊！-股识吧

一、一般普通P042.5水泥的比重是多少啊?水泥浆的比重又怎么计
算呢？

由于不同种类的水泥体积密度不同，每立方水泥浆中的用量是有差异的。
假设你所采用的水泥松散体积密度是1400kg/立方米。
按1：0.5水灰比，每立方米水泥浆中，水泥用量为824kg，水玻璃的用量为41.2kg。

二、500kg水与375kg水泥得到多少L浆量

水泥比重为3.1

三、请问水泥比重1.5的水泥掺入量大还是1.6的水泥掺入量大?

比重1.6体积小于1.5，所以1.5的加入量大

四、水泥比重1：1.6的水泥掺入量多还是1：1.3的水泥掺入量多?

这个当然是1：1.2的水泥掺入量多了，你这个1：1.6不符合设计要求，要重做哦

五、100公斤水泥(425)掺100公斤水可以拌出多少升水泥浆?

130～140吧
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六、水灰比0.5水泥用量计算公式

0.5水灰比的水泥浆的水泥用量是多少实际可以按照试验规程GB／T50080-2002普通
混凝土拌合物性能试验方法标准测试。
实际可以按照试验规程GB／T50080-2002普通混凝土拌合物性能试验方法标准测试
。

七、水泥浆比重1.3，怎么算水灰比。

水泥浆比重1.3也就是水泥浆1.3=(1+y)/(1/3+y)

八、水泥稳定碎石中怎样用内掺法计算水泥用量，请举例说明，
谢谢！

用水泥稳定粗粒土(颗粒的最大粒径小于50mm且其中小于40mm的颗粒含量不少于8
5％)和中粒土(颗粒的最大粒径小于30mm且其中小于20mm的颗粒含 量不少于85％)
得到的混合料，视所用原材料为碎石或砾石，而简称为水泥碎石或水泥砂砾。
其特点是，强度高，水稳性好，抗冻性好，耐冲刷，温缩性和干缩性均较小。
是一种优良的基层材料；
用于水泥混凝土路面基层及各级沥青路面基层；

九、已经知道PO42.5R普通硅酸盐水泥比重X，水泥重度按3计算
，求1立方米水泥浆的水灰比y的计算公式，谢谢了啊！

(1+y)/(1/3+y)=x
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